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Лаборатория физической химии супрамолекулярных систем.

Создание и изучение наноразмерных глобулярных и капсулированных наноразмерных

полимерных систем, которые могут быть использованы в качестве реакторов для синтеза и

иммобилизации наночастиц, а также, для формирования функциональных ансамблей на твёрдых

поверхностях, имеет большое фундаментальное и прикладное значение.

В данной работе были впервые подробно изучены смешанные растворы эпоксидного олигомера и

макроциклического тетраамина (циклена) и показано, что взаимодействие компонентов при

смешении приводит к образованию нестабильных наноразмерных дисперсных структур

(«предфазы») в объёме раствора. Обнаружен эффект спонтанной генерации мелкодисперсной фазы и

капсулирования наноразмерных частиц в глобулярных структурах на основе эпоксидного олигомера

и циклена, инициируемый разбавлением системы органическими растворителями. Изучено влияние

различных способов активации реакции полимеризации в монослое Ленгмюра (термическая и

механическая активация, УФ- и УЗ-облучение) на структуру монослоев. Впервые получен

двумерный полимер на основе эпоксидного олигомера и циклена с высокой прочностью,

иммобилизованный на поверхности сквозной подложки-носителя методом Ленгмюра-Блоджетт.

Таким образом, использование спонтанной самоорганизации позволило получить микросистемы

с заданными на наноуровне структурой и свойствами. В результате исследования влияния различных

факторов на процесс формирования ПЛБ, была разработана методика получения монослоёв микро- и

нанокапсул на основе эпоксидного олигомера и циклена.


