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В настоящей работе была исследована кинетика взаимодействия 
хемосорбента с диоксидом углерода в замкнутом герметичном объеме в 
статических условиях. Хемосорбент представляет собой эластичный листовой 
материал с максимально развернутой поверхностью, регулируемым 
химическим составом и влажностью [1]. 

Эксперименты проводили при поддерживающих объемных долях 
диоксида углерода, %: 2,6; 1,2; 0,8; 0,4; 0,2, и при следующих температурах, °С: 
12 ÷ 14; 20; 30, относительная влажность в замкнутом герметичном объеме 
(95 ± 5) %,. При этом скорость подачи СО2 была равна скорости поглощения 
его сорбентом. 

При обработке экспериментальных данных подобрано кинетическое 
уравнение Брэдли, Колвина и Юма [2], описывающее процесс сорбции 
диоксида углерода хемосорбентом: 

ktАeх −−= 1 , 
где k – константа скорости процесса; τ - время, мин, А – константа. 

Это уравнение удовлетворительно описывает процесс сорбции диоксида 
углерода хемосорбентом в интервале 0,2 – 0,8 степени превращения. 

По построенным экспериментальным кривым видно, что для 
значительной части периода реакции получается прямолинейная зависимость 
для степени превращения в диапазоне 0,2 – 0,8, однако в начале и в конце 
опыта наблюдается изгиб экспериментальной кривой. Это свидетельствует о 
различном механизме процесса поглощения СО2 на начальной, средней и 
конечной стадии. 

Оценена энергия активации при поддерживающей объемной доли СО2 - 
2,6 %, равная 19821,8 ± 7,56 Дж/моль, для 1,2 % - 19625,7 ± 20,01 Дж/моль, для 
0,4 % -17001,4 ± 13,2 Дж/моль. С понижением объемной доли СО2 в замкнутом 
объеме энергия активации снижается. 
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