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Для нескольких эпоксиаминных систем различного состава с сопоставимой 

молекулярной массой (ММ) эпоксидного олигомера (ЭО) и отвердителя дана оценка 
средней молекулярной массе между узлами сетки Мс, которая определялась по 
экспериментальным данным о температуре стеклования.  

Показано, что известное уравнение Нильсена не позволяет оценить Мс для 
отверждающихся систем с сопоставимой ММ олигомера и отвердителя, а именно, не 
учитывает влияние природы и длины цепи отвердителя. Сочетанием уравнения Нильсена 
и уравнения Флори-Фокса, описывающих сшивание и удлинение полимерной цепи при 
отверждении, было получено уравнение, которое дает возможность оценить среднюю Мс 
для таких систем. Установлено, что константа, связывающая температуры стеклования 
отверждаемой и исходной (неотвержденной) эпоксиаминных смесей, зависит от природы 
эпоксиаминной системы и, прежде всего, по-видимому, от жесткости полимерной цепи 
между узлами сетки. Получены аналитические выражения для зависимости данной 
константы от температуры стеклования сшитой эпоксиаминной системы и разницы 
температур стеклования исходной (неотвержденной) и предельно отвержденной 
эпоксиаминной системы. Рассмотрена взаимосвязь Mc  и некоторых свойств эпокси-
аминных полимеров. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


