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В работе изучалась пористая структура углей, полученных из карбидов 

бора, титана и кремния (CDC – carbide derived carbons) путем хлорирования при 
высоких температурах. Основной метод исследования - метод равновесной 
сушки [1]. В качестве адсорбата использовался бензол. Метод основан на 
анализе кинетики сушки образца в квазиравновесных условиях. Измеряемой 
зависимостью является изменение массы образца от времени. Полученные 
изотермы десорбции  обрабатывались по классическому уравнению Кельвина с 
учетом толщины адсорбционной пленки на поверхности пор и по уравнениям 
Брукгофа - де Бура в рамках щелевидной модели. Кумулятивные распределения 
пор по радиусам представлены на рисунках. 

Образцы углей получены из карбидов металлов при различных 
температурах хлорирования (600–1200ºС). Было обнаружено, что структура 
углей зависит от типа карбида (TiC, SiC, B4C). При увеличении температуры 
хлорирования увеличивается минимальный радиус пор (для образца CDC 2 он 
составляет 0,7 нм, CDC 7 – 0,56 нм, CDC 11 – 0,53 нм), объем микропор и 
объем пор в области нижней границы мезопор.  
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